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Nasz znak: BI-4081-14/13
Sprawa: Badania mikrobiologiczne wkladek tekstylnych do obuwia

Szanowni Panstwo

Badaniom poddano wkladki tekstylne, wykonane z ukladu materialowego: pianka

lateksowa w kolorze zielonym / tkanina frotte w kol. biatym, produkeji ,,KAPS” Sp. z
0. 0. — Rzezawa. Pianka lateksowa stanowigca spodnia warstwe wkladek zawiera
atun gliniano-potasowy (dwunastowodny siarczan glinowo-potasowy).
W badaniach mikrobiologicznych oznaczano opornosci wkladek na dzialanie bakterii
(Staphylococcus aureus, Escherichia coli) i grzybow (Candida albicans — drozdze
chorobotworcze; Aspergillus fumigatus — grzyb strzepkowy chorobotwérezy (plesn);
Trichophyton mentagrophytes — grzyb strzepkowy, chorobotworezy drematofit).
Drobnoustroje wybrano pod katem zastosowania wkiadek do obuwia dla osob
doroshych.

Oceng mikrobiologiczna wkiadek na dzialanie bakterii i Candida albicans
przeprowadzono zgodnie z metodyka badan okreélona w normie PN-EN ISO
20645:2006 Plaskie wyroby wl6kiennicze-Wyznaczanie aktywnosci antybakteryine;
-Metoda na plytce z agarem.

Oceng odpomnosci  wkladki na dzialanie grzybow (4. fumigatus i T
mentagrophytes) wykonano wedlug normy PN-EN ISO 14119:2005 Badanie
Tekstyliéw-Ocena dziatania mikrogrzybéw (Metody A1, A2, B1 i B2):

Metody A1l: badanie rozwoju grzybéw na mineralnym podtozu agarowym
Metoda A2: badanie rozwoju grzybow w wilgotne] komorze
Metoda B1: badanie rozwoju grzybow na podlozu agarowym odzywezym
Metoda B2: aldywhos’é przeciwgrzybiczna
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Omowienie wynikéw badari:
Dla bakterii i Candida albicans stwierdzono strefy zahamowania wzrostu. W przypadku C. albicans
wydluzenie czasu hodowli skutkowalo zmnicjszeniem strefy, jednakze pod probka nie stwierdzono

WZIostu grzybow.

W przypadku Aspergillus fumigatus i Trichophyton mentagrophytes po 10 dniach inkubacji
stwierdzono strefe zahamowania wzrostu w hodowli na pelmowartosciowym podlozu, strefa ta zanikla i
po 3 tygodniach inkubacji 4. fumigatus porastat probke od strony agaru niezaleznie od jej strony (rodzaju

materiatu), w przypadku 7. mentagrophytes nie stwierdzono wzrosty w agarze pod probka.

Wykazano, ze probka nie stanowi pozywienia dla ww. grzybéw strzepkowych zaréwno na

niepelnowartodciowym podtozu, jak i w postaci samej probki w komorze wilgotnej.

Do dokumentu zatgczono w formie zalgcznika fotografie dokumentujgce eksperyment oraz

fotografie mikroskopowe potwierdzajace wzrost na prébee.

1} Ocena antybakteryjnego efektu wg PN-EN ISQ 20645:200 dla bakterii i drozdzy:
dobry efekt — strefa hamowania powyzej 1 mm, brak wzrostu; strefa hamowania do 1 mm, brak wzrostu;
brak strefy hamowania, brak wzrostu.

2) Ocena wzrostu grzybéw strzepkowych na prébkach roboczych wg PN-EN ISO 1411 9;2005;
0 — brak widocznego wzrostu grzybow oceniany pod mikroskopem (powiekszenie 50x),
5 — silny wzrost, pokrywajacy cala badang powierzchnie. '

- Whioski:
Jak wynika z danych w tabeli 1, badana wkladka, wykonana z kompozytu materialéw: lateksu

zawierajgcego atun glinowo-potasowy/tkaning frotte, wykazata dobry efekt antybakteryjny wzgledem

bakterii Staphylococcus aureus i Escherichia coli,

Wiiadka  wykazata takze efekt przeciwgrzybiczy wzgledem chorobotworezych  grzybéw
Trichophyton mentagrophytes i Candida albicans, oraz ograniczone w czasie dzialanie przeciwgrzybicze
hamujace wzrost grzyba strqukbwego Aspergillus fumigatus. Brak wzrostu dermatofitu pod probka
robocza materiatu po 3 tygodniach inkubacji $wiadczy o aktywnosci wkladki wobec tego silnie
patogennego grzyba, powodujacego najezescie] grzybice skéry i paznokci stép, trudng do wyleczenia.

Opinie opracowaly:

mgr Michalina Falkiewicz-Dulik

Zalgcznik - Dokumentacja fotograficzna

7 powazaniem



Zatacznik

Dokumentacja fotograficzna dla wkladki z kompozytu lateks z alunem
potasowym/tkanina frotte
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