INSTYTUT PRZEMYSLU SKORZANEGO
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ODDZIAL W KRAKOWIE

30-418 KRAKOW, ul. ZAKOPIANSKA 9

Strona; 1

Stron: 1

Sprawozdanie z badan

Identyfikacja sprawozdania

Zleceniodawca:

Zlecenie wykonano z uwzglednieniem
nastepujacych metod badawczych:
Rodzaj i liczba prob/wyréb do badan:

Rodzaj zleconych badari:

Oznaczenie prébki:

Kaps Sp. z 0.0.

32-765 Rzezawa, ul. Przemystowa 40

Metodyke badan podano w tabeli.

Whkiadki z linii Elegant ,,Leather Carbon” - ukiad matenalowy '

BM-73-2013
Data przyjecia prébek do badan: 20.06.2013 ]
Data (daty) wykonania badarn: 11.07.2013 Data
- — : 25,07.2013
Numer przewodnika realizacji BM/030/2013 wydania
ustugi badawczej katalogowej

skora winska + pianka lateksowa z weglem aktywnym

Przepuszczaino$¢ pary wodnej, absorpcja pary wodnej oraz

wspolczynnik. -
BM- 60004/3/30-M-P-060

E4

Wyniki badan: _ o ‘

L.p. Rodzaj wskainika Jedn. miary Wynik Wymagania wg IPS I\lll;;tg::il;a
Przepuszczalnosé pary ) . PN-EN ISC

1 wodnej mg/(cm=h) 6.5 min. 4,0 20344:2012 p.6.6

2 | Absorpcja pary wodnej mg/cm? 4,6 min. 1,0 20322_'2'50'\1' 2ISp06 7
Wspdiczynnik pary , PN-EN IS0

LS wodnej mg/cm* 56,6 min. 33 120344:2012 p.6.8

I \ |

Uwaga: Wyniki badar odnosza sie wytacznie do zbadanych préb.

Opracowal/a: mgr inz. Magdalena Panek

(imig i nazwisko)

Sprawdzitla: mgr inz. Izabela Wierzbicka
{imie i nazwisko)
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ZJ-G-B-03/04

Zalacznik nr 4
Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ kopiowane inaczej, jak tylko w calosci




