INSTYTUT PRZEMYSLU SKORZANEGO
W LODZI

Strona;

ODDZIAL W KRAKOWIE |
30-418 KRAKOW, ul. ZAKOPIANSKA 9 Stron: 1

Identyfikacja sprawozdania

Sprawozdanie z badan BM-68-2013

| Data przyjecia prébek do badan: 20.06.2013

| Data (daty) wykonania badan: 11.07.2013 Data
| Numer przewodnika realizacji wydania
ustugi badawczej katalogowej BM/030/2013

 17.07.2013

Zleceniodawca; Kaps Sp. z 0.0.
32-765 Rzezawa, ul. Przemystowa 40
Zlecenie wykonano z uwzglednieniem Metodyke badan podano w tabeli.

nastepujacych metod badawczych:

Rodzaj i liczba prébiwyréb do badar: Wkiadka ,Eco” - uklad materiatowy: dzmmna pgtelkowa '
{frotte) zlaminowana pianka PU z widknami kokosowymi
Rodzaj zleconych badarni: Przepuszczalnosc pary wodnej, absorpcja pary wodnej oraz
wspotczynnik.
Oznaczenie probki: BM- 60004/3/30-M-P-055
Whyniki badan: _ ‘ ) .
L.p. Rodzaj wskaznika Jedn. miary Wynik Wymagania wg IPS | N[I;:tg:xi';a

Przepuszczalnosc pary 2. . PN-EN ISO
' | wodnej mg/(cm*h) 21,2 min. 4,0 20344:2012 p 6.6

. . . PN-EN ISO
2 | Absorpcja pary wodnej mg/cm? 3.1 min. 1,0 20344:2012 p.6.7

Wspoiczynnik pary . PN-EN IS0
wodnej mg/cm? 172,7 min. 33 20344:2012 p.6.8

Uwaga: Wyniki badan odnoszg sie wytacznie do zbadanych préb.

Opracowalfa: mgr inz. Magdalena Panek Sprawdzilia: mgr inz. 1zabela Wierzbicka
{imig i nazwisko) (imig i nazwisko)
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Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ kopiowane inaczej, jak tylko w calosci



